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Em conformidade com a
ABNT NBR 16259.



Unico e inovador, o Reiki UP jd se tornou
referéncia no mercado, como produto
diferenciado em design, tecnologia e
seguranca. Totalmente em conformidade com
a ABNT NBR 16259 segundo os testes de
manuseio, corrosdo e pressdo de vento no
Centro Tecnoldgico de Controle de Qualidade
Falcéo Bauer.

Isto significa que o produto Reiki UP oferece o
mdximo de qualidade, protecdo, fixacao,
resisténcia e manuseio, ou seja, um produto
mais seguro e exclusivo no mercado.
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Oqueé
Falcao Bauer?

E um grupo especializado em controle de qualidade
que hd mais de 63 anos realiza ensaios e desenvolve
pesquisas especiais para o controle de qualidade de
produtos e servicos, atuando com eficiéncia e
credibilidade nos mais variados segmentos. Com
ampla, sélida e moderna estrutura constitui um dos
mais  avang¢ados e reconhecidos  centros
tecnoldgicos do pais.

Falcao Bauer

Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
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A quais testes
submeteu-se
o Reiki Up?

Seguindo os requisitos exigidos pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 16259 o
Reiki UP foi submetido aos testes de ensaio de
manuseio e corrosdo N° LPC/L-267.116/15 e pressdo
de vento N° LPC/L-266.464/1/15, no Centro
Tecnoldgico de Controle de Qualidade Falcédo
Bauer.

O resultado positivo dos testes de ensaio demonstra
que mais uma vez a BBa tem o compromisso de
oferecer um produto de mais sequranca.
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Quais as exigéncias da
Norma ABNT NBR 16259 ?

1. O sistema de fechamento de sacada deve utilizar
painéis de vidros com os seguintes requisitos:

- Vidro de segurang¢a laminado, de acordo com a ABNT
NBR 14697;

- Vidro de seguran¢a temperado, de acordo com a
ABNT NBR 14698.

O tipo de vidro utilizado deve atender aos valores de
pressdo de vento e os critérios estabelecidos para cada
regido do Pais onde o sistema serd instalado.

A espessura deverd ser calculada de acordo com o
estabelecido pela ABNT NBR 7199.
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2. Instalagao sobre guarda-corpo:

O sistema de envidracamento de sacada pode ser
instalado sobre o guarda-corpo desde que o conjunto
atenda os seguintes requisitos:

- O guarda-corpo com todas as altera¢bes necessdrias
deve atender a ABNT NBR 14718, ensaiado sem a
instalacdo do sistema sobre ele.

- O conjunto de envidragamento sobre o
guarda-corpo deve atender todos os requisitos das 2
normas ABNT NBR 14718 e ABNT NBR 16259, sendo
isto verificado no ensaio do conjunto completo.

3. Aplicacao de cargas uniformemente distribuidas:
O sistema de envidracamento é submetido a pressées
de vento positiva e negativa de acordo com a tabela
dos padrées de vento em cada regiGo do Paris,
conforme ABNT NBR 6123.

Os valores estabelecidos nessa tabela contemplam
altura mdxima de edificacbes até 90m com 30
pavimentos. Para regides de maior pressao (regiéo V)
a pressio de ensaio chega a 1.820Pa, que
posteriormente sdo elevados a 2.730Pa para ensaio de
seguranca, simulando eventos extraordindrios de
condicées climdticas como tornado, furacdo, etc.
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Tabela 1 - Valores de pressio de vento conforme regido do pals (Figura 5)

@ altura da fachada da edifica
Pressao de Presséo de
Altura maxima u"“"::m' Reglaa do ;:]“;::ﬁ‘[r:: “ﬂl:nmpﬁp’
o pavimentos pats negativa Positiva e negativa
PemPpx12 PgmPpx15
I 3E0 520
] 470 700
06 02 1] 610 a20
W 770 1160
v 050 1430
| 420 640
] 580 860
15 05 1] 750 1130
950 1430
v 1180 1760
I 500 750
1] 680 1030
30 10 (1] 890 1340
1130 1700
v 1 400 2080
I 600 200
] 818 1220
80 20 n 1080 1600
v 1450 2020
v 1660 2500
I 660 a0
] 890 1340
20 1] 1170 1750
» " 1480 2210
v 1820 2730

sistemas para envidragamentos



Figura 5 — Regiées do Brasil de acordo com sua pressio de vento,
conforme ABNT NBR 6123

4. Ensaio de manuseio:

O sistema deve suportar 10.000 ciclos completos de
abertura e fechamento, incluindo o movimento
deslizante e pivotante.

Apos a realizagéo de todos os ensaios, o conjunto nGo
deve apresentar:

- Rupturas dos vidros;

- Deterioragdo ou ruptura de quaisquer componentes;

- Deterioragdo do seu desempenho, quanto as fun¢ées
de abertura e fechamento.
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5. Impacto de corpo mole:

Simula-se uma situacdo de acidente onde ocorra a
projecdo de um corpo com impacto de 240 Joules de
energia sob uma das folhas centrais do
envidracamento.

Néo podendo ocorrer o destacamento do sistema de
fixacGo, nem o descarrilamento ou ruptura do
sistema de roldanas.

6. Resisténcia a corrosdo:

As roldanas, parafusos entre outros componentes
utilizados na fixacdo e instalacdo do sistema de
envidracamento de sacadas, devem ser submetidos
ao ensaio de névoa salina de acordo ABNT NBR 8094
por 72h.

ApOs o ensaio, os corpos de prova devem conservar
suas caracteristicas funcionais e ndo podem
apresentar pontos de corrosdo vermelha.

7. Perfis de aluminio:

Devem ser protegidos por anodizagéo ou pintura,
conforme especificado nas ABNT NBR 12609, ABNT
NBR 12613 e ABNT NBR 14125.
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